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Abstract 

 

Background and purpose: Antimicrobial property is one of the important features of sealers, 

which plays an essential role in limiting microorganisms from the root canal system. This study was 

conducted to investigate the antimicrobial properties of EndosealMTA, Sure seal root, and AH26 sealers 

on Enterococcus faecalis bacteria. 

Materials and methods: In this study, ceramic sealers Endoseal MTA, suersealroot, and resin 

sealer AH26 were used. Each of these sealers was placed in wells in the agar medium for 10-15 minutes 

to spread and then immediately incubated at 35±2°C for 24 hours. Statistical analysis was performed 

using SPSS (V.22), with the application of Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, and ANOVA tests. 

Results: The highest mean halo of non-growth was related to the Endoseal MTA group. The 

antimicrobial property of Suresealroot sealer was lower compared to AH26 sealer, but this difference was 

not statistically significant. (P=0.368). The antimicrobial property of Endoseal MTA sealer was higher 

compared to AH26 sealer, but this difference was not statistically significant (P=0.368). The 

antimicrobial properties of Suresealroot sealer were lower compared to Endoseal MTA, but there was no 

statistically significant difference (P=0.48). 

Conclusion: Ceramic sealers Suresealroot, Endo seal MTA and AH26 resin sealer showed 

antimicrobial properties against Enterococcus faecalis; But the antimicrobial properties of Ceramic 

Sealers were not different from resin sealer on Enterococcus faecalis. 
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 پژوهشـی

 

 ی سرامیکیهالریس الیکروبیم یآنت تیخاص سهیمقا
Suresealroot  وEndo seal MTA ینیرز لریبا س AH26 یبر رو 

   یشگاهیآزما یبررس کی: سیانتروکوکوس فکال
 

 2و1اعظم حدادی کوهسار
 3و1ه صالحیمائد

 4یگل درضایحم
 5یرنجبرنوید 

 چكیده
که نقش  اساسشی  م موشدو  کشر    باشدهای مهم سیلرها میمیکروبیال یکی از ویژگیصیت آنتیخا و هدف: سابقه

 ، AH26، میکروبیشال سشیلرهایهشد  برمسشی خاصشیت آنتشی اایش  مااعهشه بش .ها از سیستم کانال میشه  ام میکروامگانیسم

Suresealroot، EndosealMTA پذیرفتانجام  ،بر باکتری انتروکوکوس فکاعیس. 
و سیلر  Endoseal MTA ، Suresealrootاز سیلرهای سرامیکی ،آزمایشگاهی -تجربی ای  مااعهه  م ها:واد و روشم
 قیقشه قشرام  ا ه  01اعشی  01هایی  مو  مویط آگام به مشد   م چاهک هر کدام از ای  سیلرها. استفا ه شد AH26مزینی 

هشا بشا اسشتفا ه از ساعت انکوبه ششدند.  ا ه 22گرا  به مد  انتی مجه س 51±2شدند تا منتشر شوند و سپس فوماً  م  مای 
 موم  تجزیه تولیل قرام گرفتند. ANOVAکروسکال واعیس و  آزمو  شاپیرویلک، SPSS V.22افزام نرم

میکروبیشال سشیلر بشو . خاصشیت آنتشی Endoseal MTAتری  میانگی  هاعه عشدم مششد مربشوه بشه گشروه بی  ها:یافته
Suresealroot  م مقایسه با سیلر AH26 563/1 ام نبشو   تر بو  امشا ایش  اخشتا  از نآشر آمشامی مهنشیکم P= خاصشیت .)

  ام نبشو تر بو  اما ای  اختا  نیز از نآر آمامی مهنیبی  AH26 م مقایسه با سیلر  Endoseal MTAمیکروبیال سیلر آنتی
 563/1 P=میکروبیال سیلر (. خاصیت آنتیSuresealroot  م مقایسه بشا Endoseal MTA تشر بشو  کشه از نآشر آمشامی کشم

 (=P 23/1  اختا  مهنی  امی نداشت
میکروبیال  م برابر خاصیت آنتی AH26و سیلر مزینی  Endoseal MTAو Suresealroot سیلرهای سرامیکی استنتاج:

بشا سشیلر مزینشی بشر موی انتروکوکشوس  کیسشیلرهای سشرامیمیکروبیشال اما خاصیت آنتشی ،انتروکوک فکاعیس نشا   ا ند
 فکاعیس تفاوتی نداشت.

 

 میکروبیالانتروکوکوس فکاعیس، سیلر، خاصیت آنتی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
هد  از پرکر   کانشال میششه ایجشا  یشک موشیط 

هشا  م وشول بدو  گپ و موشدو کر   میکروامگانیسشم
ه باششد کشه بایشد مشانگ هرگونشکل سیستم کانال میشه می

 ای شهه و بافتششال میشششل کانششای  اخشش  فضشاه بیشامتب
 

 :Haddadi_azam@yahoo.com E-mail                                      ندانپزشکی قا یمرکز توق:  انشگاه علوم پزشکی، سامی -اعظم حدادی کوهسار مولف مسئول:

 را یا ،یازندما ، سامم ی انشگاه علوم پزشک ، ندانپزشکی قا یمرکز توق. 0
 را یا ،یمازندما ، سام ی انشگاه علوم پزشک ،ی انشکده  ندانپزشک کس،یگروه اندو نت ام،یاستا  .2
 را یا ،یمازندما ، سام ی انشگاه علوم پزشک ،ی انشکده  ندانپزشک ،های  ها بیمامیگروه  ، انشیام. 5
 را یمازندما ، سامی، ا ی انشگاه علوم پزشک ،یو موعکوع یسلوع وعوژییب قا یتوق مرکز ،یشناس روسیو و یشناس کروبیگروه م ام،یستا . 2
 ، ایرا سامی .  ندانپزشک،1
 : 5/01/0212 تامیخ تصویب :            21/5/0212 تامیخ امجاع جهت اصاحا  :           51/00/0210 تامیخ  میافت 
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 و همکاران کوهسار یاعظم حداد     

 21          2042، دی  222سوم، شماره دوره سي و                                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       

 پژوهشـی

 

 

ری شو  تا از ایجشا   وبشامه عفونشت جلشوگیپری اپیکال 

کند. موا ی که به منآوم پر کر   کانشال میششه اسشتفا ه 

های فیزیکی و بیوعوژیکی خاصشی شوند، باید ویژگیمی

 اشته باششند و نبایشد بشه خشام  از فضشای سیسشتم کانشال 

. عاوه بر ایش  اگشر حفشره  سترسشی بشه (0 گسترش یابند

هششا  م وششی چنششد موز وششوم کامششل سششیل نشششو  بششاکتری

 م نتیجه وجو  ، ل کانال ما برهم زنندتوانند سیل  اخمی

باکتری و عفونشت ایجشا  ششده توسشط آ  ممکش  اسشت 

. بنابرای  موا  پرکر نی (2 باعث پریو نتیت اپیکاعی شو 

 مو  کانال باید خاصیت ضد باکتریایی یا ضد میکروبی 

 . اشته باشد

 حضوم تری  تهدا که بی هایییکی ازمیکروامگانیسم

ت خششوم ه ما  ام  انتروکوکششوس هششای شکسشش م  ممششا 

چشه  گشرا ،باششد( میEnterococcus faecalisفکاعیس  

ی عفونی  مما  نششده، های میشهایش  بشاکتری  م کانال

 هششای گونششاگو بشه میزانشی ناچیز وجشو   ام ، امشا برمسشی

هشایی گشزامش وجشو  فشراوا  ایش  بشاکتری ما  م  نشدا 

ها با شکست مو به مو شده انشد که،  مما  میشه آ کر ه

زایششی ایشش  بششاکتری  م اسشت که گویای نق  بیمشامی

چنششی ، ایشش  هم (.5،2 مشوام  شکست  مما  میششه  ام 

هشای کانششال میشششه باکتری، یکی از مقاوم تری  باکتری

های میشه است و قششا م اسششت، شششرایط  م برابر  مما 

توانشد بششه مشینامالوب مویط ما به خوبی تومل کنشد و 

هشا، موجششب نیاز به اثر نشاچیز  یگشر بشاکتریتنهایی و بی

موفقیشت  ممشا  میششه بشه  .(1 عفونت کانال میششه ششو 

پرکر   کانال میشه با گوتاپرکشا و سشیلرها بسشتگی  ام  

توانند کل کانال میشه ما سیل کنشد و  م نتیجشه از که می

ی میزنشت و عفونت مجد  کانال جلشوگیری کننشد. بشرا

جلوگیری از میزنشت، به سیلرهای کانال میشه نیاز است 

سیلر  .(6 تا به اندازه کافی فضای کانال میشه ما سیل کند

نآمشی فضشای کانشال میششه ما کشه فضاهای خشاعی و بشی

 کنشد.توسط موا  پرکننده به خوبی پر نشده است ما پشر مشی

تواننشد از نآشر ترکیشب بسشیام سیلرهای کانشال میششه مشی

باشند و حاوی اکسید موی اوژنول، هیدموکسید  متفاو 

کلسششیم، گششاس آینششومر، مزیشش  کامپوزیششت، سششیلیکو ، 

 .(7 باشند A یومتا  متاکریا ، فرماعدئید و بیسفنول

کشه ( Bioceramic sealers  سیلرهای بیوسشرامیک

امروزه استفا ه وسیهی  امند،  امای فهاعیشت بیوعشوژیکی 

 م واکشن  سشت ششد هستند که به صوم  هیدموفیل  

 setting )ایش   .(3  هشدهیدموکسی آپاتیت تشکیل مشی

هشا  م هنگشام سشت بسشیام قلیشایی آ   PHسیلرها به  عیل

خاصیت ضد باکتریایی  امند. استفا ه از سیلرهای  شد ،

با خواص ضد میکروبشی ممکش  اسشت بشه خصشوص  م 

چنشی  نششا  هم شرایط باعینی عفونت مداوم مفید باشد و

 ده اسششت کششه سششیلرهای میشششه بافاصششله پششس از ا ه ششش

spatulation  تری  اثرا  ضد میکروبشی ما  امنشد و بی

 نبال آ  اثرا  ضشد میکروبشی بشه مشروم زمشا  از بشی  به

 ,Suresealroot (Sure Dent Corporation .(2،1 مو مشی

Gyeonggi-do, South Korea)   یششک سششیلر سششیلیکا

اسشت کشه بشرای پرکشر   کلسیم فهال بیواکتیشو تزمیقشی 

 بر پایه ترکیبای  سیلر.  ائمی کانال میشه ساخته شده است

 سیلیکا  کلسیم است که برای سفت شد  نیشاز بشه حضشوم

ششو  و خشواص  م وول ستینگ منقبض نمشی .آب  ام 

 هشد. زمشا  سشت فیزیکی بسیام خوبی از خو  نشا  مشی

ی خوبی  ام . ضخامت فیلم ایجا  ششده شد  و کامکر 

مگاپاسششکال  61متششر و مقاومششت فشششامی آ  میلششی 01آ  

 ,Enoseal MTA (maruchi, wonju, gangwon .(6 است

do, korea)  یک سیلر کانال میشه از نوع خمیری بر پایه

سیما  پوزولا  است که  امای هما  خواص فیزیکشی و 

ترکیشب آ  بشه خشوبی باشد. می MTA بیوعوژیکی عاعی

و  و اثرا  ضد اعتهابی، ضشد شها تومل میتوسط بافت

  .(7  هششدکننششده و ضششد میکروبششی ما امائششه مششیعفششونی

 Dentsplysirona,Tusla,Ok,USA) AH26 ، یشششششششک

 سیسششتم مششایگ پششو می اسششت کششه هنگششام تهیششه فرماعدئیششد 

 کنششد و اثششر ضششد باکتریششایی  ام . ضششخامت آزا  مششی

میکرومتر است و زما  ست شد   مبازه زمشانی  51فیلم 

 باشششد و جریششا  بهتششری  ام . ت ییششر اعت مششیسشش 56-22

تری  اثر نامالوب اسشتفا ه از ایش  سشیلر بشو ه منگ شایگ
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 Endo seal MTAو  Suresealroot الیكروبیم يآنت تیخاص
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 ای  م کشه  م گذششته مااعهشهبشا توجشه بشه ایش  .(1 است

 ،ماباششه بششا مقایسششه خاصششیت آنتششی میکروبیششال سششیلرهای

EndosealMTA ،AH26  وSuresealroot  نششد و انجام

یلیکاتی مونششد افزایشششی اسششتفا ه از سششیلرهای کلسششیم سشش

 اشششته اسششت، ایشش  مااعهششه بششه هششد  برمسششی خاصششیت 

میکروبیال سیلرهای فوق بر بشاکتری انتروکوکشوس آنتی

 فکاعیس انجام شده است.
 

 هامواد و روش
 .باششدمشی ،آزمایشگاهی-ای  مااعهه از نوع تجربی

پششی  از اجششرا، مااعهششه بششه تصششویب کمیتششه اخششاق  م 

 انششگاه علشوم پزششکی  پژوه  هشای زیسشت پزششکی

 (IR.MAZUMS.REC.1401.187 مازندما   کشد اخشاق:

با توجه به انجام آزمای   م شرایط آزمایشگاهی  .مسید

 مااعهه ماحآا  اخاقی خاصی ندام .
 

 یکشت باکتر

(  م ATCC 29212انتروکوکشوس فکشاعیس   سویه

پلیت آگام خو   ام زیر کشت قرام گرفتند و  م  مشای 

سشاعت انکوبشه ششدند.  22مشد  گرا  بهسانتی مجه  57

یک کلنی خاعص و منفر  انتروکوکوس فکشاعیس از همشا  

آمیزی گرم برای تایید شده جدا شد و منگ پلیت کشت

 ومی موغش مشد آ  انجام شد، که زیرمیکروسکوپ غووه

 BHI)Brain heart infusion برمسشی ششد و سشپس بشه 

 گرا  به مد جه سانتی م 57 م  مای  BHIشو . تلقیح می

ساعت انکوبه شد و مشد باکتری با ت ییر  م کدوم   22

حششاوی انتروکوکششوس  BHIای از برمسششی شششد. قاششره

فکاعیس  م مولول نمکی قرام  ا ه شد و غلآت صویح 

باکتری با اسپکتروفتومتر برمسی ششد. بشا آنشاعیز بشرا  بشا 

آشر مک فامعند، که از ن 1/1کدوم  مرتبط با استاندام  

هسششت، کششدوم   CFU/ml 013×  1/0مقششدام برابششر بششا 

 (.01 سوسپانسیو  باکتریایی استاندام  شد

 
 

 انتششام  یآزما با لرهایس الیکروبیم یآنت تیفهاع یبرمس
 چاهک از

ای اسشتریل و غیرسشمی موی یشک یک سوآب پنبه

های استاندام  مهشا ل نشیم مشک اپلیکاتوم چوبی با تلقیح

ای م  نآر آغشته شد و سشوآب پنبشهفامعند از باکتری مو

خیس شده بر موی  یوامه  اخلی بشالای عوعشه چرخانشده 

شده تا مایگ اضشافی گرفتشه ششو . سشپس،  م سشه جهشت 

صوم  چمنی بشر موی سشاح موشیط کششت همختلف، ب

تلقششیح شششد.  م  اسششپانیا(- موعرهینتششو  اگششام بششا  آگششام

م هشای بشا اسشتفا ه از پیپشت پاسشتومرحله بهدی، چاهشک

میکروعیتشر از  11متری ایجا  ششد. مقشدام میلی 6استریل 

 بشه Suresealroot و AH26، EndosealMTAسیلرهای 

تیمشام ششده ما مخلشوه  ADTخمیر کشه توسشط صوم  

. ترکیبشا  ششیمیایی و ه شدها قرام  ا چاهککر ه و  م 

 ،0 شششمامه سششیلرهای رکششر ششده  م جششدول خصوصشیا 

 آوم ه شده است.

 قیقشه مهلشت  01 - 01 امو  م آگام  برای  یفیوژ 

 مجششه  51 ±2 ا ه شششد و سششپس بافاصششله  م  مششای 

ساعت انکوبه شد. کل آزمشای   22گرا  به مد  سانتی

بشام تکشرام ششد تشا از  5 م شرایط آسپتیک انجام ششد و 

. هاعشه عشدم مششد (1 تکرامپذیری اومینا  حاصشل ششو 

کشش  سششاعت بششا اسششتفا ه از خششط  22بششاکتری  م پایششا  

هشای گیری شد. برای مقایسه ای  تست، از  یسکاندازه

سششیلی ، بیششوتیکی همنششو  امیترومایسششی ، آمپششیآنتششی

. گر یشدکلرهگزیدی  و فلوماید به عنوا  کنترل استفا ه 

یک چاهک هم بدو  اضشافه کشر   مشوا  مشوم  نآشر و 

فقط با اضافه کر   نرمال ساعی   م نآر گرفته شد که به 

نفی بو .  م ضم ، یک چاهک  م یشک عنوا  کنترل م

مویط کششت مجشزا، صشرفاً بشا سشیلر و بشدو  اسشتفا ه از 

مولول آنتی باکتریال پر شد تا گواهی برای آعو ه نبو   

هشای حشاوی  سیلر های موم  استفا ه باششد. تمشام پلیشت

 مجه سانتی گرا   57ساعت  م  مای  22آگام به مد  

 مصشد  01حضوم  و  م شرایط بی هوازی اختیامی و  م

CO2 01 انکوبه شدند). 
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  هنده لیتشک ییایمیشرکت سازنده، کشوم سازنده و موا  ش یموم  استفا ه  م مااعهه، به همراه اسام یهالریس :1 شماره جدول
 

 با یترک کشوم سازنده لریس

Sure seal root Sure Dent Corporation, Gyeonggi-do, South Korea کننده ظیغل عامل و ومیرکونیز دیاکس کا ،یلیفسفوس میسد میکلس م،یسکل کا یلینوسیآعوم 
EndosealMTA maruchi, wonju, gangwon, do, korea م،یکلس یسوعفا  ها م،یکلس تینوفریآعوم ،یها نا یآعوم م،یکلس یها کا یلیس radiopacifier کنند ظیو عوامل غل 

AH26 Dentsplysirona,Tusla,Ok,USA اتر لیدیسیگل یآ  فنول یب یحاو گیما و ومیتانیت دیاکس نقره، پو م  ،یتترام ل یهگزامت د،یساک سمو یب 

 
 یآمام یها ا ه لیتول و هیتجز

هششای میششانگی ، هششا از شششاخصبششرای توصششیف  ا ه

 مهیام،  مصد، جداول و نمو امهای مناسب اسشتفا هانورا 

  هششا بششا اسششتفا ه از آزمششو  کششوعمگروشششد. توزیششگ  ا ه

اسمیرنف و شاپیرویلک موم  برمسی قشرام گرفشت و  م 

 (ANOVAصوم  نرمال بو   از آزمو  تولیل وامیشانس  

واعشیس -و  م صوم  نرمال نبو   توزیگ، از کروسشکال

 SPSS 22افشزام هشا از نشرماستفا ه شد. برای تولیشل  ا ه

 باشد. ام مییمهن >11/1P استفا ه شد و مقا یر

 

 هاافتهی

و انوششرا  مهیششام قاششر هاعششه عششدم مشششد میششانگی  

هششای مششوم  انتروکششوک فکششاعیس  م سششیلرها و کنتششرل

آوم ه  0 شششمامه و نمششو ام 2 شششمامه برمسششی  م جششدول

تری  میانگی  هاعه عدم مششد مربشوه بشه شده است. بی 

 .بو  Endoseal MTAگروه 

 و Suresealroot توزیششششگ سششششیلرهای سششششرامیکی

Endoseal MTA زمو  شاپیرویلک موم  با استفا ه از آ

ها، و به  عیل نرمال نبو   توزیگ  ا ه ،برمسی قرام گرفت

جهششت مقایسششه ایشش   و سششیلر سششرامیکی بششا سششیلر مزینششی 

AH26 واعششیس اسششتفا ه شششد کششه -آزمششو  کروسششکال از

آوم ه شده است، همننشی   5 شمامه نتایج آ   م جدول

ز توا  مقایسه  و سشیلر سشرامیکی ما نیش م ای  جدول می

میکروبیشال سشیلر سشرامیکی صیت آنتشیمشاهده نمو . خا

Suresealroot  م مقایسه با سیلر مزینی AH26 تر بشو کم، 

(. =563/1P   ام نبو اما ای  اختا  از نآر آمامی مهنی

 Endoseal MTAخاصیت آنتی میکروبیال سشیلر سشرامیکی 

تشر بشو  امشا ایش  بشی  AH26 م مقایسه با سشیلر مزینشی 

 (=P 563/1   ام نبشو   نیشز از نآشر آمشامی مهنشیاختا

 Suresealrootمیکروبیشال سشیلر سشرامیکی خاصیت آنتی

اما از نآر  ،تر بو کم Endoseal MTA م مقایسه با سیلر 

 .(=P 23/1 امی نداشت  آمامی اختا  مهنی

 
قاششر هاعششه عششدم مشششد  امیششو انوششرا  مه  یانگیششم :2جدددول شددماره 

 یبرمس موم  یها کنترل و ها لریمتر(  م س یلی مسیانتروکوک فکاع
 

 ریمت 
  یباکتر مشد عدم هاعه قار  یانگیم

 mm )  ±امیانورا  مه 

 Sureseal root 13/1 ± 67/05 لریس
Endoseal MTA 13/1 ± 55/26 

AH26 
 

15/0 ± 55/01 

 Fluoride 1 کنترل

Erythromycin 1 
Chlorhexidine 15/0 ± 67/01 

Ampicillin 15/0 ± 55/21 

 

 
 

قاششر هاعششه عششدم مشششد  امیششو انوششرا  مه  یانگیششم :1نمددار ر شددماره 

 یبرمس موم  یهاکنترل و هالری(  م سمتریلی م سیانتروکوک فکاع

 
 مقایسه خاصیت آنتی میکروبیال سیلرهای سرامیکی :3جدول شماره 

Suresealroot و Endoseal MTA  و سششیلر مزینششیAH26 یبششر مو 

 سیانتروکوک فکاع یاکترب
 

 *ساح مهنی  امی  لریس

Suresealroot,AH26 563/1 
Endoseal MTA,AH26 563/1 

Suresealroot, Endoseal MTA 23/1 
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 بحث

ها به عنوا  یکی از علل  ها و موصولا  آ باکتری

اصلی نکروز پاعپ و شکست  مما  کانال میشه ششناخته 

ی  مما  میشه، حشذ  . بنابرای ، هد  اصل(00 شوندمی

ها  م سیسشتم ها و جلوگیری از انتشام آ میکروامگانیسم

بشرای مسشید  بشه ایش  هشد ،  (.02-02 کانال میشه است

موا  پرکننده و سیلرها باید خاصیت ضد میکروبی  اشته 

 .(01 باشند

میکروبیال ای  مااعهه با هد  مقایسه خاصیت آنتی

با  Endoseal MTA و Suresealrootسیلرهای سرامیکی 

بششر موی بششاکتری انتروکوکششوس  AH26سششیلر مزینششی 

 ست آمده خاصیت هکه وبق نتایج ب ،فکاعیس انجام شد

 و Suresealroot میکروبیششال سششیلر هششای سششرامیکیآنتششی

Endoseal MTA  م مقایسه با خاصیت آنتی میکروبیشال 

بر موی باکتری انتروکوک فکشاعیس  AH26سیلر مزینی 

تر بو  وعی از نآر آمشامی تفشاو  ر و بی تبه ترتیب کم

کشه   امی نداشتند. عذا فرضیه مااعهشه مبنشی بشر ایش مهنی

 Endoseal MTAو  Suresealrootمیکروبیشال خاصیت آنتی

بشر موی انتروکوکشوس فکشاعیس  AH26 با سشیلر مزینشی

تری  قاشر تفاوتی ندام ، تایید شد.  م مااعهه حاضر بی 

هاعه عدم مشد انتروکشوک فکشاعیس بشا اسشتفا ه از سشیلر 

Endoseal MTA  26 م  . سششت آمششدهبشش ،متششر(میلششی 

 Suresealrootبرمسی انجام شده مشخص شد کشه سشیلر 

قلیشایی  توعیشد  pHمیکروبیشال وابسشته بشه خاصیت آنتشی

کلسیم هیدموکسید  م زما  ستینگ باعث ایجا  موشیط 

چنی  علت هم. (06 شو ( خو   ام یم PH=12قلیایی تا 

نیشز وجشو   Endoseal MTA میکروبیشالخاصشیت آنتشی

کلسیم سیلیکا  و ایجا  مویط قلیشایی  م موشیط  هشا  

 میکروبیال سیلر مزینی. وجو  خاصیت آنتی(07 رکر شد

AH26 1 علت انتشام اوعیه فرماعدهید باشده می تواند ب.) 

تأثیر بشه سشزایی  م تواند خاصیت ضد میکروبی سیلر می

های باقی مانده ها و پاتوژ مودو  کر   میکروامگانیسم

یکشی  AH26جا که سیلر. از آ (03  م کانال  اشته باشد

تری  و پرکامبر تری  سیلرهای موم  اسشتفا ه  م از شایگ

باششد، ایش  مااعهشه بشر موی ایش  سشیلر  مما  میششه مشی

ی چنشد کشه خاصشیت ضشدمیکروب صوم  پشذیرفت. هشر

هشای مختلشف بسیامی از سیلرها بر موی میکروامگانیسشم

موم  مااعهه قرام گرفشت، بشا ایش  وجشو  خاصشیت ضشد 

میکروبی سیلر مودو  به زما  ست شد  سیلر بو  و پس 

هشایی از ای  مو تشاش .(01 یابداز ست شد  کاه  می

جهت افزای  خاصیت ضشد میکروبشی و افشزای  مشد  

ست که  م ای  ماستا اوعشی  زما  ای  اثر صوم  گرفته ا

بیوتیششک جهششت بشام ایششده مخلششوه کشر   سششیلر بششا آنتشی

افزای  خاصیت ضد میکروبی و افزای  مشد  اثشر آ ، 

 .(21 و همکاما  امائه شد Hoelscherبه وسیله 

سششیلرهای بیوسششرامیک عوامششل زیسششت سششازگام بششا 

ترکیبششا  اسششتخوانی ماننششد سششیلیکا  کلسششیم و فسششفا  

هاعیت ضد باکتریایی مناسبی  امند و به کلسیم هستند و ف

. گششزامش شششده اسششت کششه (20 یابنششدخششوبی جریششا  مششی

خواص ضد میکروبی سیلرهای کانشال میششه بشا سشاختام 

 .(00 سازی یو  کلسیم مرتبط است قلیایی و آزا 

اسششششتفا ه  م ایشششش  برمسششششی،  بشششاکتری مشششوم 

مثبششت انترکوکوس فکشاعیس بشو . ایش  بشاکتری، گششرم 

 هایگرچه ایش  بشاکتری  م کانالاهوازی اختیامی است. بی

میشه عفونی  مما  نشده، بشه میزانشی ناچیز وجشو   ام ، 

هشای گونشاگو  وجشو  فراوا  ای  باکتری ما امشا برمسشی

هشا انشد که،  مما  میششه آ هایی گزامش کر ه م  ندا 

نقشش  بششا شکسششت مو بششه مو شششده اسشششت کششه گویششای 

میشششه  زایشی ایش  بشاکتری  م مشوام  شکست  مما بیمامی

تشری  چنشی ، ایش  باکتری، یکشی از مقشاوم. هم(5،2  ام 

های میشه است های کانشال میششه  م برابر  مما باکتری

و قشششا م اسشششت، ششششرایط نششامالوب موششیط ما بششه خششوبی 

 نیشاز بشه اثشر نشاچیزتواند بشه تنهایی و بیتومل کند و می

 .(22  ها، موجشب عفونت کانال میشه شو یگر باکتری

 م مااعهه حاضر تمامی سیلرهای مشوم  برمسشی ششامل 

 و Suresealroot، Endoseal MTA سششیلرهای سششرامیکی

اثر آنتی میکروبیال موی انتروکوک  AH26 سیلر مزینی

که قابل مقایسشه بشا مشابقی مااعهشا   فکاعیس نشا   ا ند
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نیششز  AH26 ،جهفششری و همکششاما باشششد.  م مااعهششه مششی

میکروبیششال موی مشششابه مااعهششه حاضششر خاصششیت آنتششی

 .(25 انتروکوک فکاعیس  اشت

 قابشششل رکشششر اسشششت، مااعهشششا  انشششدکی  م مشششوم  

 و سششیلرهایEndoseal-MTA  خششواص ضششد باکتریششایی

Suresealroot وجو   ام .  م مااعهه  Mak  و همکشاما

کروبیشال  م میخاصشیت آنتشی Endoseal MTA نیز سیلر

برابر انتروکوک فکاعیس نشا   ا  با نتایج مااعهه حاضر 

 .(22 ماابقت  ام 

   م مااعهششششه غاموسششششینی و همکششششاما  سششششیلر

Endoseal MTA و Suresealroot  انتروکوکاثری موی 

اثشششر موی  MTAfillapex فقشششط فکشششاعیس نداششششته و

کشه بشا نتشایج مااعهشه حاضشر  انتروکوک فکاعیس  اشت

داشت چرا که  م مااعهه حاضر، هر  و سشیلر همخوانی ن

خاصششیت  Endoseal MTA و Suresealroot سششرامیکی

علشت ایش  اخشتا  ما  .(21 میکروبیال نششا   ا نشدآنتی

توا  با حجم نمونه و موش کام متفاو   و پشژوه  می

مرتبط  انست. بنا بشه نتشایج متفشاو   و مااعهشه موجشو  

یش   و سشیلر انجشام تشری موی الازم است مااعها  بی 

و همکشاما   م  Suwartini یششو . همننشی   م مااعهشه

 نششششا   ا ه ششششد کشششه سشششیلر بیوسشششرامیکی 2122سشششال 

Suresealroot اثششر قابششل توجششه ضششد باکتریششایی علیششه 

E.faecalis باکتریششال سششیلرهای پایششه  ام . امششا اثششر آنتششی

تششر کلسششیم هیدموکسششید از سششیلرهای سششرامیکی بششی 

نتایج مااعها  انجام شده، مخلوه کر    وبق. (26 است

بیوتیششک بششا سششیلر ممکشش  اسششت بششر خصوصششیا  آنتششی

شیمیایی تاثیرگشذام باششد کشه  م همشی  زمینشه  -فیزیکی

ای انجشام  ا نشد و خصوصشیا  مزمی و همکاما  مااعهه

بشا آموکسشی سشیلی ،  AH26شیمیایی مخلشوه  -فیزیکی

AH26 سایکیلی  و با  اکسیAH26  ما مقایسه به تنهایی

کر ند. ای  خصوصیا  شامل زما  ست شد ، حاعیت 

پششس از سششت شششد ، میششزا  جریششا  یششافت ، ضششخامت و 

بیوتیک یک  مصشد . میزا  آنتی(27 ت ییرا  ابها ی بو 

وز  پو م سیلر  م نآر گرفته شد. بر اسشاس ایش  مااعهشه 

بشا  AH26ششیمیایی مخلشوه  -تمام خصوصیا  فیزیکی

، از سیلر به جز میشزا  جریشا  یشافت  تربیوتیک بی آنتی

چنی  مخلوه سیلر با آموکسی به تنهایی گزامش شد. هم

تری نسبت به سیلر به تنهشایی سیلی ، زما  ست شد  کم

 اشت. ست شد  تاخیری سیلر ممکش  اسشت بشر مشد  

زما  آزا  ششد  فرماعدهیشد و یشا میشزا  انتششام مخلشوه 

م باشد و  م نهایت بیوتیک  م آگام تاثیر گذاآنتی -سیلر

قاششر ناحیششه عششدم مشششد ما ت ییششر  هششد، از ایشش  مو انجششام 

تشری  م ایش  زمینشه لازم اسشت. چشه بسشا مااعها  بشی 

 توانند از ترکیب سشیلرهای سشرامیکیمااعها  آینده می

Suresealroot و Endoseal MTA  و سششششیلر مزینششششی

AH26  بشششا آنتشششی بیوتیشششک جهشششت افشششزای  خاصشششیت

وبشق نتشایج بدسشت  ها اسشتفا ه کننشد.میکروبیال آ آنتی

 Endoseal MTAو Suresealroot آمده سیلرهای سشرامیکی

خاصیت آنتی میکروبیشال  م برابشر  AH26و سیلر مزینی 

آنتششی امششا خاصششیت  ،انتروکششوک فکششاعیس نشششا   ا نششد

بششا سششیلر  Endoseal MTAو  Suresealroot میکروبیششال

اوتی بشر موی انتروکوکشوس فکشاعیس تفش AH26 مزینی

 نداشت.
 

 یسپاسگزار
 ای  مقاعه بر اساس پایا  نامه  انشجویی با کد وشر 

و بشا حمایششت  انشششگاه علششوم پزشششکی مازنششدما   02217

 انجام گر ید.
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