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Abstract 

 

Background and purpose: Dimensional changes during polymerization represent a major 

challenge for dentists when working with acrylic resins. Such changes can compromise the accuracy and 

overall quality of fabricated prostheses. This study aimed to assess the dimensional stability of two 

acrylic resin types (GC and DTV) under dry and wet conditions at various time intervals. 

Materials and methods: In this in vitro study, 40 specimens of self-polymerizing Duralay acrylic 

resin from two manufacturers (GC and DTV) were evaluated. Following polymerization and pattern 

setting, the dimensions and weight of the samples were measured at three time points: immediately (0 

hours), 1 hour, and 24 hours. Measurements were performed using a digital caliper with 0.01 mm 

precision and a digital balance. Statistical analyses were conducted using ANOVA, t-test, and the 

Friedman test for non-normally distributed data. 

Results: The findings indicated that under both dry and wet conditions, there were no significant 

differences in mean dimensional measurements between the GC and DTV brands at any of the three time 

points. Neither environment, brand, nor time had a significant effect on the mean dimensional stability of 

the samples. However, both environment and time significantly influenced the mean weight of the 

samples (P < 0.001), whereas the brand (GC vs. DTV) did not significantly affect weight changes. 

Conclusion: The variables of environment, acrylic resin type, and time did not have a significant 

impact on the dimensional stability of the samples. However, both environment and time significantly 

affected weight changes. Therefore, storing the samples in a moist environment is recommended to better 

maintain weight stability. 
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 گزارش کوتاه

 

ارزیابی پایداری ابعادی رزین آکریلیک دورالی در شرایط خشک و 
 مرطوب در طول زمان

 

 1عاطفه رمضانی

 2نفیسه زارع نژاد

 3نرگس توحدی

 4مهرآسا حاجی نژاد

 5ابولفضل حسین نتاج

 6مائده صالحی

 

 چكیده
مااجوه ستوت،دت ییررویات یکی از مشکلات اصلی که دندانپزشکان در استفاده از موااد ککییلوی  وا کن  سابقه و هدف:

یااند  ی دقت و کرفرت پیویزسای ساخته شده یأثری این ییرریات می .ا عادی این مااد پس از یکمرل فیکی،د سخت شدن است
 سایشانده دورالی  ا مارک سخت مطالعه حاضی  ا سدف  یرسی و مقایته ثبات ا عادی دو ناع ککییل خاد .م،فی  گذارد

GC و  DTV پذییفت.انجام  تسای مختلف پس از ساختخشک و میطاب و در زماندر دو محرط 

 DTV و GC شانده دورالی  وا دو موارک سخت نمانه ککییل خاد ۰۴در این مطالعه کزمایشگاسیت  ها: مواد و روش

د  وا سواتت  عو ۴۰سوای صوفیت یوک و سا در زمان یرسی شد. پس از سخت شدن دورالی و یهره الگاسات ا عاد و وزن نمانه
 سوایسوا  وا اسوتفاده از کزمانگریی شودند. دادهمتوی و یویازوی دیجرتوالی انودازهمرلی ۴0/۴کالرس دیجرتالی  وا حتاسورت 

ANOVAت کزمان t و کزمان فییدمن )در صارت نیمال نبادن یازیع( یحلرل شدند. 

در سی سوه  DTV و GC مارک در سی دو محرط خشک و میطابت اختلاف مع،اداری  رن مرانگرن ا عادی دو ها:یافته

سا نداشوت،د.  وا ایون داری  ی مرانگرن ا عادی نمانهیک از متیریسای محرطت مارک و زمان یأثری مع،ی زمان مشاسده نشد. سرچ
 و GC در حالی که دو موارک (تP >۴۴0/۴) سا داشت،دداری  ی مرانگرن وزنی نمانهحالت متیریسای محرط و زمان یأثری مع،ی

DTV داری  ی مرانگرن وزنی نداشت،د.ی مع،ییأثر 

سا نداشت،دت اما یأثری محرط و زمان  ی سه فاکتار محرطت ناع ککییل و زمان یأثری م،فی و  ی ثبات ا عادی نمانه استنتاج:

 .یی استسا در محرط میطاب جهت حفظ ثبات ییرریات وزنی م،اسب.  ،ا یاینت نگهداری نمانهاثیگذار استییرریات وزنی 
 

 سای ککییلیت پیویز دندانیت روکشپتت دندانیت رزین واژه های کلیدی:

 

 :Salehimaede1165@gmail.com  E-mail                                                   ساریت دانشکده دندانپزشکیت گیوه  رماری سای دسان -مائده صالحیمولف مسئول: 

 ت ساریت اییانت دانشگاه تلام پزشکی مازندرانکده دندانپزشکیدانشاستادیارت گیوه پیویزت  .0

 ت ساریت اییاناستادیارت گیوه ییمرمیت دانشکده دندانپزشکیت دانشگاه تلام پزشکی مازندران. ۴

 دانشگاه تلام پزشکی مازندرانت ساریت اییاندانشجا دندانپزشکیت کمرته یحقرقات دانشجاییت دانشکده دندانپزشکیت . 3

 دانپزشکی تمامیت ساریت اییان. دن۰

 استادیارت گیوه کمار زیتتی و اپردمرالاژیت دانشکده  هداشتت دانشراه تلام پزشکی مازندرانت ساریت اییان. 5

 دسانت فک و صارتت دانشکده دندان پزشکیت دانشگاه تلام پزشکی مازندرانت ساریت اییان سای رماریدانشرارت گیوه . 6

  : ۴۴/7/0۰۴۰ یاریخ یصایب :             30/0/0۰۴۰ یاریخ ارجاع جهت اصلاحات :              ۴6/0/0۰۴۰ یاریخ دریافت 
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 انو همکاری عاطفه رمضان     

 014         4121 آبان، 052، شماره پنجمدوره سي و                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                              

 گزارش کوتاه

 

 

 مقدمه
سای درمان ریشه شده که  وه شودت  ازسازی دندان

اندت  ه دلرل یخییب  رامکانرکی یک چالش کسرب دیده

ییین روش  ازسوازی متوداولیکوی از  شاد.محتاب می

سای کار و یاجی که  ا پتت ازسازیسات   یای این دندان

  .(0) اشدشاندت مینگهداری می

طار سای پتت و کار ریختگوی سمن،وان  وهسرتتم

.  وویای (3 ت۴)شوواندگتوتیده در دندانپزشووکی اسوتفاده می

شاد و  خوش ساخت کنت از کانال ریشه قالب گیفته می

سوای کنایامروک خوار سوی دنودانت  وا یاجی  وا ویگگی

 فعووووال-یوووون ککییلرووووک شوووورمراییاسووووتفاده از رز

((Chemically-Activated Acrylic Resin =CAAR 

 .(۰)شادطار متتقرم در دسان  رمار ساخته می ه

فلوزیت  سای نگهدارنده داخل کانال غرویاگیچه سرتتم

سای فوایبیگلا،ت فوایبی کی ،وی و سویامرکیت  وه مان،د پتت

سای سوای زیبوایی و  رامکوانرکی  ییوی در سوالدلرل ویگگی

انودت امووا پتوت و کارسووای یویی یافتهاخروی محبا روت  وورش

دارند و تماموا   اندیکاسران سای خلفیریختگی  یای دندان

سای کج شده ستوت،د و نرازم،ود ییرروی ی،ها گزی،ه  یای دندان

 اشو،د. پتوت و کارسوای جهت کوار نتوبت  وه پتوت می

سای قوودامی پیویزسووای پارسوورل ریختگووی سمن،وورن در پایووه

شاندت زییا مانودگاری ت  دون  اقرمانده یاجی استفاده میثا 

دس،ود و در فلوزی اراهوه می سای غریییی نتبت  ه پتت رش

 .(5 ت۰)رسان،دنترجه خطی جا جایی را  ه حداقل می

سای ککییلیت  ه دلرل خاار مطلواب خوادت در رزین

دندانپزشکی کار ید گتتیده ای دارند.  ا این حالت یکوی از 

سا  ه دلرل انقباض این ماادت ثبات ا عادی پایرن کن مشکلات

 سوای خواددورالویت یکوی از ککییل .(6)پلرمییزاسران است

توااملی مان،ود  سخت و پیکار ید در این حازهت یحت یواثری

زمانت حجم ککییلت نتبت پادر  ه موایع و شویایط محرطوی 

یاانود قیار دارد. ییرریات ا عادی الگاسای پتوت و کوار می

 .(7)ی  ه تدم یطا ق کامل  ا دندان و کاسش گری شادم،ج

سای مختلفی  یای پتوت و سای اخری سرتتمدر سال

 تسوا را  وه سوه دسوتهیواان کنکار معیفوی شوده کوه موی

 وسووای پوورش سوواخته پتووت ت۴سووای ریختگووی پتووت

 وا وجواد  .(8)یقتورم کوید تسای سوم رنود دنودانپتت

در موااردی  سوای پورش سواختهتافزایش استفاده از پتت

شواد. ایون سای ریختگی یویجر  داده مویچ،ان پتتسم

شواند. متتقرم یهروه می الگاسا  ه دو روش متتقرم و غری

سووای در روش متووتقرمت مووااد مت،وواتی از جملووه رزیوون

و flow ایاپلرمییزه مثل دورالیت موام ای،لوه جهوت یهروه 

 رونود.سا  ه کار میسا  یای ساخت الگارزین کامپازیت

متتقرمت پس از کماده سازی کانالت از مااد  وش غریدر ر

شاد؛  ستامیی  یای یهره قالب استفاده میلاقالب گریی ا

 ه این صارت که یک قطعه سورم اریادنتوی کغشوته  وه 

 گریی  ه فضوای پتوت اطویاف سورم از موادهمااد قالب

Lentulo وا یاجوه  وه  .(9)شادداخل کانال قیار داده می 

نواع ککییول اسوتت یحوت یوأثری کوه دورالوی یوک  این

ک،د. تودم ثبوات رطا ت قیار گیفته و ا عاد کن ییرری می

یااند دقت کار را کاسش دسود و در صواریی ا عادی می

طار یک،ااخوت در یموام نقوال الگوا ر  که ییرریات  وه

 .(00 ت0۴)ندسدت  ه ییرری شکل م،جی خااسد شد

ثبوات ا عووادی الگاسووای ککییلوی یحووت یوواثری تااموول 

ختلفووی سمان،وود حجووم ککییوولت موودت زمووان نگهووداری و م

چ،رن مطالعات سم .(0۴)یااند دستخاش ییرری  اشدمحرط می

چوان گلایارکلدسرود تفانی ک،،د سوم نشان دادند مااد ضد

 ا انقباض دورالی و سرپاکلییت سدیم  ا انبتال کن  ی ثبوات 

ر ا عادی الگا یهره شده یاثری گذارند. تلاوه  ی ایون یواخری د

گذشت زمان  اتث ییرری در قطوی  ریختگی الگا یهره شده و

طار کلی ایون ییررویات ککییول در فااصول الگا شده اما  ه

 .(03)ک،دزمانی از الگای خطی پریوی نمی

این مطالعوه  وا سودف یعرورن یوأثری شویایط مختلوف 

نگهداری )خشک و میطاب(  ی ثبات ا عادی الگاسوای 

ر نظوی گویفتن اسمروت ککییل دورالی طیاحی شود.  وا د

حفظ دقت ا عادی الگا از زمان سواخت در کلر،روک یوا 

گیی در لا یایاارت این پوگوسش  وه مقایتوه میحله ریخته

ییرریات ا عوادی الگوا در دو محورط نگهوداری متوداول 

  .پیداخت
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 هامواد و روش
در دانشگاه تلوام  تکزمایشگاسی-یجی یاین مطالعه 

ر معاونوت یحقرقوات پزشکی مازندران پس از یصایب د

)کد  و ف،اوری دانشگاه تلام پزشکی مازندران انجام شد

در مطالعووه  .(IR.MAZUMS.REC.1400.004اخوولا : 

نمانه ککییل خاد سخت شوانده دورالوی  وا  ۰۴حاضیت 

 TDV CEP 89107-000) دو موووارک مختلوووف

POMERODE/SC-BRASIL ( و )GC AMERICA 

INC.ALSIP IL 60803 U.S.A)  گویو ۰در( هn=10 )

حجم نمانه مطالعوه  وی  ه صارت یصادفی یقترم شدند. 

  .(0۰)اسا، مطالعه مشیف و سمکاران محاسبه گیدید

جهت  یرسی اثی رطا ت  وی ثبوات ا عوادی ککییول 

سا در یوک قالوب فلوزی  ینجوی  وا ا عواد دورالیت نمانوه

متی طبق دسوتار کارخانوه سوازنده یهروه  مرلی 3×12×20

گریی از حباب دورالی روند کار  ی  یای جلا .(05)شدند

روی ویبیایار انجام شد.  عد از ست شدن کامل دورالیت 

 ۴۴ ه کرامی از قالب جدا شوده و پوس از یهروه الگاسوا )

سوا  وه ا عواد و وزن نمانوه( TDVنمانوه  ۴۴و  GCنمانه 

 ۴0/۴یییرب  وه وسورله کوالرس دیجرتوالی  وا حتاسورت 

 ,Electronic digital caliper, Guangluمتووی )مرلووی

China ( ت یویازوی دیجرتووالی)AND  مودلGR300  ووا  )

 گریی شد.گیم اندازه ۴۴0/۴دقت 

سا  ه طار یصادفی یقتورم پس از کد گذاریت نمانه

سای گوویوه ک،توویل در محوورط خشووک و شوودند و نمانووه

درجووه در  37سای گوویوه کزمووایش در کب مقطووی نمانووه

زن نمانووه سووا در انکا ووایار نگووه داری شوودند. ا عوواد و و

ساتت مجوددا  وه وسورله  ۴۰فااصل زمانی صفیت یک و 

مرلوی متویت یویازوی  ۴0۴0کالرس دیجرتالی  ا حتاسرت 

 .(06)گیم اندازه گریی شدند ۴۴0/۴دیجرتالی  ا دقت 

سووای خووام یاسووط سووات دادهوری دادهکپووس از گووید

و  وه   08SPSSمواری کافوزار وسرله نویممشاور کمار و  ه

مارد  t-testو  post hoc و ANOVAسای نکمک کزما

ار گیفووتت در صوواریی کووه یجزیووه و یحلروول کموواری قووی

  .سا نیمال نباد از کزمان فییدمن استفاده شدیازیع داده

 بحث و هاافتهی
مطالعه حاضوی  وه ارزیوا ی یوأثری محورط )خشوک و 

و زموان  وی ثبوات ( DTV, GC) میطاب(ت  ینود ککییول

  .یلرک دورالی پیداختا عادی و وزنی رزین ککی

یوک از متیریسوای  سای اصلی نشان داد که سورچیافته

محرطت  یند و زمان یأثری کماری مع،اداری  ی ثبات ا عوادی 

 نتایج کنالرز واریانس نشان داد اثوی محورط .سا نداشت،دنمانه

(3۴/۴ =F 587/۴ت =Pت) اثی  یند (۴0/۴ =F 9۴9/۴ت =P)  و

 ووی مرووانگرن ییرروویات ( P =۰۴۴/۴ت F= 83/۴) اثووی زمووان

سا  ووا نتووایج مطالعووه دار اسووت. ایوون یافتووهیا عووادی غریمع،وو

مشیف و سمکاران که ییررویات ا عوادی را در  وازه زموانی 

 .(0۰) اشداندت سمتا میدار ندانتتهیمدت مع، کایاه

در مقا وولت متیریسووای محوورط و زمووان یووأثری  توورار 

وزن . اشووت،دسا دداری  ووی ییرروویات وزنووی نمانووهیمع،وو

طار شووده در محوورط میطوواب  ووه سای نگهوودارینمانووه

ت F= 3۰/03) یوی از محورط خشوک  وادداری  ورشیمع،

۴۴0/۴ =P) چ،ورنت اثوی زموان  وی ییررویات وزنوی نروز سم

طاری ت  وه(P >۴۴0/۴ت F= ۴۰/7۰) دار  وادیکاملا  مع،و

سواتت  ۴۰سا در محورط میطواب پوس از که وزن نمانه

داری  ووی ینوود ککییلرووک یووأثری مع،ووافووزایش یافووت.  ی

 .(P= ۴37/۴) ییرریات وزنی نداشت

این نتایج  ا مطالعه ق،بیزاده و سمکاران که گوزارش 

کیدند حداقل ییررویات ا عوادی در محورط میطواب ر  

. این ی،اقض ممکن است ناشی (07)دسدت سمتا نرتتمی

ش،اسی یا شویایط کزموایش  اشود.  وا  از یفاوت در روش

 یافته کلردی مطالعه حاضی این اسوت کوه اگوی این حالت

چه محرط نگهداری یأثریی  وی ا عواد الگاسوای ککییلوی 

سا کواملا  یوأثری چشومگری کن  وی وزن نمانوه نداشتت اموا

 .مشهاد  اد

ت،اان شاخصوی از  ا یاجه  ه اسمرت ثبات وزنی  وه

 سای این پگوسشتو  ا در نظی گیفتن یافته جذب رطا ت

لگاسووای ککییلووی در محوورط میطوواب شوواد ایاصووره می

نگهداری شاند یا از ییرریات نامطلاب وزنی جلواگریی 

 .سا حفظ گیددشده و پایداری کلی کن
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